
ジェットスプレー工法 施工写真　
【豊中ローズ球場ベンチ床改修工事】

【 施工前 】 【 施工前 】

【 施工前 】 【 施工前 】

【 施工前 】 【 施工前 】

【 施工前 】 【 施工前 】

‐ 1 ‐ 



ジェットスプレー工法 施工写真　
【豊中ローズ球場ベンチ床改修工事】

【 下地撤去 】 【 下地撤去 】

【 高圧洗浄 】 【 高圧洗浄 】

【 ケレン作業 】 【 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 】

【 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 】 【 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 】

‐ 2 ‐ 



【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】 【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】

ジェットスプレー工法 施工写真　
【豊中ローズ球場ベンチ床改修工事】

【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】 【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】

【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】 【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】

【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】 【 ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ吹付 】

‐ 3 ‐ 



ジェットスプレー工法 施工写真　
【豊中ローズ球場ベンチ床改修工事】

【 ノンスリップ散布 】

【 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布 】 【 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布 】

【 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布 】 【 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布 】

‐ 4 ‐ 

【 端末コーキング処理 】

【 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布完了 】 【 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗布完了 】



ジェットスプレー工法 施工写真　

【 完成 】 【 完成 】

‐ 5 ‐ 

【豊中ローズ球場ベンチ床改修工事】

【 完成 】 【 完成 】

【 完成 】 【 完成 】

【 完成 】 【 完成 】


